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HAKKIMIZDA

Kemerli Metal, Tiirkiye'nin 6nde gelen sanayi merkezi konumunda olan Kayseri'de
kurulmustur. Celik sektoriindeki genis faaliyet alani ve giiclii alt yapisiyla, Kemerix
marka % 100 yerli beton donatisi icin gelik tel, Kemerli marka endiistriyel zimba teli
tiretimi gerceklestirmektedir.

Kemerli, calisanlan icin yaraticiigi ve ekip ruhunu destekleyen, kisisel gelisime
olanak saglayan, sirket hedeflerinin her kademede icsellestirildigi, diisiincelerin
ozgiirce paylasilabildigi seffaf bir calisma ortami sunmaktadir. Bu baglamda kurum
kiiltirii ve etkin ekip calismasi ile gen¢ ve dinamik yonetim kadrosu, piyasa
verilerini en iyi sekilde analiz etmekte, miisterilerinin beklentilerine en dogru
sekilde cevap vermektedir.

Siirdiiriilebilirlik, Kemerli Metal'in temel degerlerinden birisi olup ve bu deger
cercevesinde miisterilerimizle ve diinya ile uyumlu bir sekilde hareket etmeyi
hedeflemektedir. Bu amag¢ dogrultusunda; Temiz liretim yontemleri ve dongiisel
ekonomi prensipleri liretim siireglerimizin merkezinde yer almaktadir.
Faaliyetlerimiz sonucu olusan karbon miktarini, yenilenebilir enerji calismalan ile
destekleyerek karbon nétr olma yolunda ilerlemektedir. Enerji verimliligi stratejileri
ile kaynaklar daha etkin bir sekilde kullanirken, yasam dongiisiti analizi ile
dirlinlerimizin cevresel etkilerini siirekli olarak degerlendirerek iyilestirmeler
yapmaktadir. Bu sayede, cevre dostu ve yiiksek kaliteli tiriinler ve hizmetler suna
rak, siirdiiriilebilir bir gelecek icin sorumluluklarimizi yerine getirmeyi taahhiit
etmektedir.

Kemerli kaliteye, cevreye, is sagligina ve giivenligine duyarliligini sahip oldugu
TS EN ISO 9001 Kalite Yonetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Cevre Yonetim Sistemi,
TS ISO 45001:2018 is Saghg ve Giivenligi Yonetim Sistemi belgeleri ile
desteklemektedir. Uluslararasi standartlara uygunluk anlaminda CE ve TSE iiriin
uygunluk belgeleri ile hizmet ve iiriinler sunmakta, Ar-Ge calismalarina ara
vermeden devam etmektedir.

Kemerix, yurt icinde ve diinyadaki bircok marka projede kullaniimakla birlikte
yapiya iscilik, maliyet ve zaman tasarrufu saglamaktadir. Kemerix, uluslararasi
diizeyde kabul gérmiis dizayn ve hesap metotlar kullanarak liniversite isbirlikleri
ve nitelikli uzman kadrosuyla statik tasarim raporlari sunmakta, lriin uygulama
aninda santiyede teknik destek saglayarak miisteri beklentilerine etkin ¢oziimler
saglamaktadir.
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KENDISI KUCUK

Kemerix Nedir?

Kemerix Celik Fiber Donati; yiiksek mukavemetli celik ham
maddesinden CE ve TSE standartlarina gore liretilen, beton
icerisine katilan celik tellerdir.

Cesitli malzemelerin liflerle donatilarak cesitli 6zelliklerini
iyilestirmeye yonelik calismalarin cok eskilere dayandigi
bilinmektedir. Kerpic malzemesinin bitkisel elyaf ve samanla
karigtinlarak kullaniimasi milattan énceki zamanlara
dayanmaktadir.

Betonun ¢ok diisiik cekme dayanimina sahip olmasi nedeniyle
beton elemanlarinin tasariminda statik cekme gerilmelerinden
kacinilir. Dinamik yiikleme durumlarinda cekme gerilmeleri
kacinilmazdir. Cekme gerilmeleri ise bir catlaktan pek cok
catlagin yayilmasina neden olarak betonda deformasyonlara
neden olur. Catlak gelisimine karsi betonun direncini ve
stinekligini artirmak icin betonun celik liflerle giiglendiriimesi en
etkili yoldur. ALY 0k

Celik lifler ylizey ve kenarlar da dahil, betonun her dogrultusunda
kontrollii ve glivenli bir sekilde tutkalli yapisi sayesinde homojen
olarak dagilir. Boylelikle 3 Boyutlu donati sistemi elde edilir.

Kemerix, kirllgan beton yapisina siineklik kazandir. Beton daha
fazla yapi ylikiinii absorbe ederek, catlama ve kirilma gibi
deformasyonlara karsi etkin bir dayanim kazanir. Boylece durabilite
olarak ifade edebilecegimiz yapinin servis 6mrii artar.
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Ekonomik

- Hasir celik yerlestirme ve baglanma isciligi ortadan kalkar. Geleneksel donati ile olusabilecek montaj hatalar ortadan kalkar.
(Pas payi, bindirme boyu vb.)

- Dogrudan beton igerisine ilave edilerek zamandan tasarruf saglanir.

« Tilinellerde piliskiirtme beton uygulamasinda pas payini ortadan kaldirir, geri sekme belirgin sekilde azalir.
- Betondan tasarruf saglanir.

« Celik Hasira gore toplam proje maliyetinde % 10-15 ekonomi saglar.

- Bakim ve onarim maliyetlerini azaltir.

Teknik

- Stineklik artar. ( Duktilite, Plastik sekil degistirebilme kabiliyeti) - Termal sok dayanimi artar. (Donma — C6ziinme)

« Yapinin servis 6mrii boyunca islevlerini yerine getirebilme - Enerji yutabilme kapasitesini (Tokluk) artar.
ozelligi artar. (Durabilite)

- Catlak sonrasi yiik tasima kapasitesi artar.
« Birincil donati gorevi goriir. Pas payina ve sehpaya gerek yoktur.

« Etkin catlak kontroll saglanir.
« Tekrarh ytiklere karsi yorulma ve darbe direnci artar.

- Egilme dayanimi artar.
« Etkili ankraj ve yiiksek cekme mukavemeti sergiler.

« Yiizey gecirgenligini, tozumayi ve asinmayi azaltir.

Pratik ‘

« Homojen karisim ve kolay uygulama icin tutkalli ve optimum boy/cap oraninda iiretilen Kemerix, beton santralinde veya
transmikserde kolayca betona ilave edilir.

- Pompalama ve yerlestirme sirasinda kullanilan vibrasyon, celik liflerin dénmesini ve belirli yonlerde dizilmesini saglar.
3 boyutlu donati sistemi elde edilir. Bircok malzeme 6zelligini iyilestirir.

Yiiksek mukavemetli celik tel

Tutkal ile yapistiriimis demetler. Kolayca beton ilave | )
edilir. Beton icerisinde homojen dagilim saglar. Tellerin kancali olusu

ankraji saglar.



Endiistriyel zemin betonlarinda
Kemerix kullaniminin sagladigi
avantajlar;

Endilistriyel Zeminler

Yapi sisteminin bir bileseni olan endiistriyel zemin betonlarn, catlama ve asinma gibi
deformasyonlar olmadan taslyici 6zelligini servis siiresi boyunca
siirdiirebilmelidir.

Kamyon, tir gibi nakliye araclari, forklift gibi tasima araclarinin trafik yiiklerine maruz kalan
endistriyel zemin betonlari, ayrica yiliksek birim hacim agirhgi olan malzemelerin
depolanma ve raf yiklerini tasiyabilmelidir. Tekrarl yiik etkisinden dolayi déseme plaginin
yorulma direnci yiiksek olmalidir.

Zemin betonlari; malzeme tasima ve depolama sistemlerinin ¢alismasini
etkilemeyen ve fazla bakim gerektirmeyen, miimkiin oldugunca az sayida derzlere sahip
olmalidir. Yiizeyde tozlanma olusmamasi icin asinma dayanimi yiiksek olmaldir.

Doéseme plaginin deformasyon olmadan, yiikleri alt zemine aktaracak yeterli egilme
dayanimina sahip olmasi gereklidir. Bu sebeple zemin betonu

kullanicinin gereksinimine ve beklentilerine yanit verecek sekilde

tasarlanmalidir.

Bakim ihtiyaci olan bir endistriyel zemin betonu, hem yiiksek onarim maliyeti getirecek,
hem de onarim siiresince is kaybina neden olacaktir.

« Celik fiber donatilar beton icerisinde homojen olarak dagilir. 3 Boyutlu donati sistemi elde edilir.

« Betonun yiik tasima kapasitesi artar.

« Betonun enerji yutabilme kapasitesindeki artisiyla birlikte yorulma ve darbe direnci artar.
« Etkin catlak kontrolii saglanir. Mikro catlaklarin yolunu keserek betonun mekanik 6zelliklerini 6nemli dlclide gelistirir, makro catlaklarin

olusmasini 6nler. Bakim giderleri azalir.

- Yapinin servis dmrii boyunca islevlerini yerine getirebilme 6zelligi, durabilite artar.
- Dogrudan beton santralinde veya transmikserde betona ilave edilerek celik hasir isciligini ortadan kaldirir.
« Geleneksel donati ile olusabilecek montaj hatalari (pas payi, bindirme boyu vb.) ortadan kalkar.

« Toplam proje maliyeti azalir.

Kemerix kullaniminin piiskiirtme
beton uygulamalarina sagladigi
faydalar;

Tuneller ve Madenler

Puskiirtme Beton (shotcrete) ; normal betona gore daha ince taneli ve daha yiiksek
cimento oranl 6zel dizayn betonun, yiiksek basin¢h pompa ile piskiirtiilmesiyle
uygulanmaktadir. Tiinel, metro, maden, baraj ve sev stabilizasyonu gibi projelerde
kullanilan piiskiitme betonun uygulama alanlari cok genis bir yelpazededir. Puskiirtme
betonlarda celik hasir kullanimi uygulama sirasinda ve sonrasinda ortaya cikan asagidaki
problemleri beraberinde getirmektedir.

Bu problemler;
« Celik hasirnin yerlestiriimesi zor, olduk¢ca zaman alan ve is kazalarina sebep olan bir
isciliktir.
« Celik hasirl kaplamada, hasirdan dolay piiskiirtme betonun yapisma 6zelliginin ¢ok
degiskenlik gosterir ve geri sicrama (ribaund) 6zellikle tavanda % 40 gibi cok yiiksek
degerlere ulasir. : .

« Celik hasirl piiskiirtme beton uygulamalarinda, kaplamanin kesit geometrisi yoniinden
sagladigl dezavantajlar celik hasirin uygun pas payi ile yerlestirilememesine ve asiri
miktarda piskiirtme betonu kullanimina sebep olur. A

- Celik hasir kullanimi, tiinel geometrisi ile hasir arasinda kalan boslugun doldurulamama

- sina yol acmakta ve bu nedenle kaplamanin nem-su gibi dis etkenlere acik olmasiyla

dayanim diistirmektedir.

. Celik hasiri ortadan kaldirarak, iscilik ve zaman tasarrufu saglamaktadir. is kazalarinin 6niine gegilmektedir.

« Celik fiber donatili piiskiirtme betonun tasiyicilik 6zellikleri nedeni ile kaplama kalinhginin celik hasirli kaplamaya kiyasla daha kiigiik olmasi
ve celik fiber donatili piiskiirtme beton kaplamasinin celik hasir iceren piskiirtme beton kaplamalarina karsi kesit geometrisi yoniinden sagla
dig1 yararlar daha az puiskiirtme beton kullanimiyla toplam proje maliyetine ekonomi kazandirir.

- Kaya patlamasi gibi ani ve yiiksek tahribat gosteren dinamik zorlamalarda, en 6nemli islev olan siineklilik 6zelligi ¢celik fiber donatil

puskiirtme beton kaplamalari ile saglanmaktadir.

« Pliskiirtme beton kaplamasinda biiziilme hareketinden, patlayici madde kullanimindan ve kaya patlamasinin dinamik etkisinden
kaynaklanacak catlaklarin etkin kontrolii, enerji yutabilme kapasitesi yiiksek olan celik fiber donatilarin kullanimi ile miimkiin olmaktadir.

« Catlaklarin olugsmasini 6nler.



Beton Yollar

Beton yollar zeminin tasima giicii, trafik yiikli, mevcut ve ilerde beklenen trafik hacmi ile
suirlis glivenligi ve konforu, zemin ve ¢evre kosullari gibi faktorlere bagh olarak tasarlanir.

Servis siresi boyunca yol st yapisi, trafik ylikii ve cevre kosullarina dogrudan maruz
kaldigi icin yeterli dayanim ve dayaniklilikta olmaldir. Beton yol kaplamalarinda kullanilan
betonu yipratan faktorler arasinda sicaklik ve nem degisimleri ve farkliliklari, donma-¢6
zlinme, asin ytikler, tekrar eden yiikler ve zararl kimyasallar sayilabilir.

Beton yollarin tasariminda en 6nemli husus beton kaplama kalinhiginin belirlenmesidir.
Temel tabakasi lizerine oturan beton kaplamanin davranisi teorik olarak elastik zemin
tizerine oturan rijit plaklarin davranisina benzer.

Beton yollarda Kemerix
kullaniminin sagladigi
faydalar;

« Beton yolun tasima giicii artar ve lizerine gelen yiikleri cok daha genis bir alana yayarak taban zeminine giivenli bir sekilde iletir.
« Betona tekrarl yiikler altinda yorulma direnci kazandirir.

« Boyuna catlaklar etkin bir sekilde azalarak siiriis giivenligi ve konforu saglanir.

« Donma-¢oziinme etkisi sonucunda meydana gelebilecek mikro catlaklarin yolunu keserek; makro ¢atlaklarin olusmasini onler.

Prekast Yapilar

Geleneksel . donatili altyapi elemanlarinda, donatinin hazirlanmasi ve uygulamanin
yapilmasi is¢ilik ve zaman kayiplarina yol agmaktadir.

Beton ve betonarme altyapi malzemelerinde sizdirmazlik, tepe basing dayanimlar ve
kimyasal etkilere karsi dayaniklilik en ¢ok aranan 6zelliklerin basinda gelmektedir.

Pas payi sorunlari ve donatinin kalip icerisinde sabit tutulamamasi .bijyiik problemlere yol
acmaktadir. ;

Kemerix'in prekast elemanlarda
kullaniimasi;

Hem iscilik, hem zaman ve hem de maliyet acisindan biiyiik faydalar saglamaktadir. Celik lifler, beton altyapi elemanlarinda kullanildiklarinda
ayrismayi engellemekte ve sizdirmazlik problemlerinin ¢éziimiinde biiyiik katkilar saglamaktadir.

Celik lifli tepe basing dayanimi testlerinde beton altyapi elemanlari gevrek bir kirllma yerine siinek bir kirllma gerceklestirir, yapi belirli bir sinir
degere kadar yiik tasimaya devam eder.



Kiyi ve Liman Yapilari

Liman kaplamalari diger kaplamalardan farkli olarak agir yiik gemilerinin konteyner
trafigini karsilayabilecek sekilde projelendiriimektedir. Liman kaplamalarinda nem, riizgar
ve tuzlu su etkisi, yliklemeler bosaltmalar, carpma etkileri, dalga hareketleri, gel—gitler ve
asin yliklemeler gibi olasiliklar g6z 6niine alinmaktadir.

Burada Kemerix celik lif kullaniimasiyla kaplama kalinliklari ve derz araliklan azaltilabil
mektedir. 3 boyutlu donati sistemi ile etkili ¢atlak kontrolii saglanarak yapinin daha uzun
omiurli olmasini saglanir. Tekrarh yiikler altinda darbe dayanimi artirilir. Zeminin yiik
tasima kapasitesi artar.

Diger Uygulama Alanlari

- Depreme dayanikl yapilarin insasinda, kolon-kiris birlesim bolgesinde,
« Kursungecirmez Duvarlar, Cephanelik ve Karakol gibi Glivenlik Yapilari
- Sev Stabilizasyonu

«» Acik-Kapali Otopark Zemin Betonlari Ve Diger Trafik Alanlari

- Akaryakit istasyonlari

« Metro istasyonlari

» Topping (Ust Kaplama) Betonlari

- Soguk Hava Depolama Zemin Betonlar
« Cevre Diizenleme Ve Yiriyiis Yollari

- Ray Alti Betonlarr

« Lojistik Usler

- Bekleme Ve Yiruyiis Alanlari

« Konut ici Saplar

- Hayvan Barinaklari

« Acik & Kapali Havuz Betonlari

-« Sulama Projeleri s : S
- Hidroloji Ve Taskin Calismalari
- Kanal Yapilarn
. igme Suyu Ve Kanalizasyon Projeleri
« Kazikli Zeminler
« Anti Sismik Yapilar
« Otoyol Bordiirleri
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Teknik

Kemerli; KEMERIX RIJIT programiyla hazirlanan Gelik Tel Donatili Endiistriyel Zemin Betonlarinin TR 34 (Technical
Report 34, Concrete Industrial Ground Floors - 3.Editon, EUROCODE 2) Sartnamesine gore Statik Tasarim ve Dozaj
Hesaplama Raporu sunmaktadir.

Universite isbirlikleri ve nitelikli uzman kadrosuyla EN 14651 — CMOD (Catlak Agzi Acilma Deplasmani) 3 noktali kiris
egilme testleri, EN 14888-5 beton plaka deneyleri gerceklestirerek projelere 6zel ¢oziimler sunmaktadir.

Uriin uygulama aninda santiyede teknik destek saglayarak miisteri beklentilerine cevap vermektedir.
Kemerli homojen karisim ve kolay uygulama icin tutkalli tirtin kullanimini tavsiye etmektedir.

ACI (Amerikan Beton Enstitlisii) komitesi bir ¢elik lifi tanimlayan en iyi niimerik parametrenin lif boyunun esdeger lif
capina boliinmesiyle elde edilen “boy/cap” (aspect ratio) orani oldugunu kabul etmektedir. Kemerix optimum boy/ cap
(narinlik) oraninda liretilmektedir. Betonda yeterli dozajda celik fiber donati varligi hem egilme dayanimini hem de enerji
yutma kapasitesini gelistirmektedir. Ayrica lif miktari ve lif narinliginin celik lifli betonun egilme dayanimi, kirilma enerjisi
ve toklugu lizerinde 6nemli bir etkisi vardir. Kullanim dozaji i¢in teknik destek kadromuzla iletisime gecebilirsiniz.

Kemerix Uygulanmis Beton Testi
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Kemerix Statik Tasarim ve Raporlama

)}{KEMERU Kemeri\ﬁ

KEMERIX RiJIiT 2018/65

KEMERIX® Celik Tel Donatili Endiistriyel Zemin Betonlarinin
TR 34 (Technical Report 34, Concrete Industrial Ground
Floors - 3.Editon, EUROCODE 2) Sartnamesine gore Statik
Tasarim ve Dozaj Hesaplama Raporu
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